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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

ST-00. Specyfikacja techniczna ogélna, wymagania ogdlne.
ST-01. Roboty rozbiérkowe i demontaze.

ST-02. Roboty murowe.

ST-03. Montaz stolarki drzwiowe;j.

ST-04. Tynki i oktadziny.

ST-05. Podtogi i posadzki.

ST-06. Roboty malarskie.

ST-07. Instalacja elektryczna.

ST-08. Instalacje sanitarne. Roboty instalacyjne.

KODY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

1. GRUPY ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

2. KATEGORIE | KLASY ROBOT

5210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45111300-1 Roboty rozbiorkowe.

45410000-4 Tynkowanie.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45262423-2 Wykonywanie podktaddw.

45432130-4 Pokrywanie podtog.

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432120-1 Posadzki — instalowanie nawierzchni podtogowych.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw.
45422100-2 Stolarka drewniana, $lusarka.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i Instalacje elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

45231110-9 Ktadzenie rurociggow

45332000-3 Instalacje sanitarne wod-kan

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia

Specyfikacja techniczna - wymagania ogélne odnosi sie do wspdlnych wymagan
technicznych  dotyczacych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z realizacjg projektu
budowlanego o zakresie okreslonym ponize;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot sklada sie z czesci ogdélnej zwana
0Ogolng Specyfikacja Techniczng (OST) i z czesci szczegotowych zwanych Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST). Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostat
ujety w SST, ktore nalezy stosowac tacznie z Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Zakres prac obejmuje wykonanie rob6t typowo budowlanych oraz pozostatych prac wymaganych
do wykonania a ktére zostaty okreslone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg okresla nastepujgce
wymagania w zakresie:

— wiasciwosci materiatéw;
— sposobu i jakosci wykonania robot;
— odbioru prawidtowosci wykonania rob6t zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2 Zakres stosowania ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych.

1.3 Zakres robot objetych ST:
Roboty remontowe w zakresie wnetrza budynku sali gimnastycznej przy ZSP nr 16 w
Zabrzu, - roboty w podziale na dwa etapy. Zakres robot to m.in.:

ETAP I:

Remont pomieszczenia sali gimnastycznej polegajacy na renowacji istniejgcego zniszczonego
/parkietu  (cyklinowanie, wymiana uszkodzonych klepek, przyklejenie Iluznych klepek,
uzupetnienie ubytkéw i szczelin, ponowne lakierowanie oraz odtworzenie pasm kolorowych pél
boiska analogicznie jak dla pierwotnego wykonania); wymalowanie sali (sufity i $ciany); wymiana
elementow statego wyposazenia sportowego sali (tablice i kosze do koszykdéwki oraz siatka do
siatkdwki); renowacja drabinek sportowych.

Dodatkowo w ramach etapu I:

- remont posadzki wiatrotapu (pom. 0.01) oraz korytarza (pom. 0.03) — skucie istniejgcej posadzki
z ptytek lastrykowych, wyréwnanie posadzki oraz wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych
wraz z ptytkami cokotowymi;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obrebie sali gimnastycznej, zaplecza sali (pom. 0.12)
wiatrotapu (0.01) i korytarza (0.03) wraz z montazem opraw oswietleniowych, tgcznikéw
instalacyjnych oraz gniazd uzytkowych; wykonanie wyprowadzenia obwodu z istniejgcej tablicy
rozdzielczej do strefy zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz korytarza 0.09 (takie przygotowanie
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instalacji aby w ramach etapu Il nie byto koniecznosci ponownego kucia w $cianach korytarza
0.03 i wiatrotapu);

- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w catym obiekcie;

- wymalowanie (Sciany i sufity) pomieszczen objetych wykonaniem catej nowej instalacji
elektrycznej (czyli pom. 0.01, 0.03, 0.12);

ETAP II:

Remont pomieszczen zaplecza higieniczno-sanitarnego sali gimnastycznej polegajacy na
wykonaniu nowej strefy umywalni z natryskami (w tym remont wentylacji mechanicznej i instalacji
wod-kan oraz nieznacznych zmian w zakresie instalacji c.0.) oraz nowych toalet
ogoélnodostepnych. W ramach remontu roéwniez wykonanie nowej instalacji elektrycznej
wewnetrznej jaka pozostata do wykonania w obiekcie czyli instalacji w obrebie pomieszczen
zaplecza higieniczno-sanitarnego, pom. gospodarczego i korytarza 0.09 oraz szatni (0.10i 0.11)
(montaz opraw, gniazd uzytkowych, wigcznikébw oraz przewoddw oswietlenia; dodatkowo
zapewnienie zasilania projektowanych suszarek do rgk oraz projektowanych wentylatorow
kanatowych i wentylatoréw tazienkowych) i wymalowanie $cian i sufitbw ww pomieszczen.
Remont strefy umywalni oraz toalet og6lnodostepnych celem maksymalnego dostosowania sie
do aktualnych przepiséw pod katem gabarytéw, ukiadu funkcjonalnego, wykonczen i
wyposazenia.

Ze wzgledu na zastang lokalizacje umywalni (brak bezposredniego potaczenia z szatnig dla
dzieci) oraz ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany tej lokalizacji - podjeto wspdlnie z Inwestorem
oraz Uzytkownikiem Obiektu decyzje o wykonaniu remontu w zakresie jak zostat ukazany w
czesci graficznej — z podziatem na dwie umywalnie z czego jedna zostanie potgczona
bezposrednio z szatnig dzieci a druga bedzie dostepna tak jak dotychczas poprzez korytarz
wewnetrzny szatniowy (korytarz nie jest traktowany jako komunikacja ogéina).

PRACE KONCZACE:
Prace wykonczeniowe; porzgdkowe;

1.4 Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury;

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne ( kosze, tawki,
oswietlenie uliczne);

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowie - nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia, a takze pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place
pod smietniki;

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
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rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych;

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na
rozpoczecie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki, opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw;
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie;

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos$c
uzytkowa;

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ przez to kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu;

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzuj gcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robo6t
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
polegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przyjetymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumieé osobe reprezentujgcg inwestora na budowie,
ktéra sprawuje kontrole zgodnosci przedsiewziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja
funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy prawa budowlanego.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji budowlanej;

Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidywanych do wykonywania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg od odebrania i
przekazania do eksploataciji;

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach , aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ =z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspofrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw (w przypadku budowy,
rozbudowy), przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
SST. Przekazanie dziennika budowy oraz wymaganych uzgodnien prawnych jest wymagane w
przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe — dla robét wymagajgcych wytgcznie
zgtoszenia lub braku nawet zgtoszenia, nie przekazuje sie ww dokumentow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia (w razie
potrzeb) i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: dostarczong przez Zamawiajgcego i
sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa zawiera:

- dokumenty formalno-prawne

- projekt budowlany (architektura - cz. opisowa i rysunki)

- projekt budowlany (konstrukcja — cz. opisowa i rysunki) — o ile jest konieczna ze wzgledu na
zakres prac

- projekty instalacji wewnetrznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- przedmiar robét

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$c¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
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Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu Robét projekt organizaciji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i innych.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdédw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wltasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtascicieli (uzytkownikéw )
tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz bedzie wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika
Projektu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie atesty, dopuszczenia oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru (lub Projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru .
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét chyba, ze postanowienia ogoéine lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i
autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentaciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,; w przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Umowsa.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska niego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw/sprzetu na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu Robo6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania Robot i
wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjny
gwarantujgcych wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje program
zapewnienia jakosci . Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
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wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw robot)

6.2 Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednig jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system u kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w obowigzujgcym rozporzadzeniu MSWiA

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy:

A: Dziennik Budowy (o zostal wydany na etapie procedur budowlanych)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,
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- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

B: Rejestr Obmiaréw (ksiazka obmiarow)

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

C: Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatédw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

D: Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (o ile jest wymagane)

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie, operaty geodezyjne; plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
plan zabezpieczenia terenu rozbiorki

6. 9 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
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Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
- Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi nadzoru winny by¢é wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
rysunkéw, wykazow lub opisdéw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw
projektowania i w zadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze beda przedkiadane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykitych dni roboczych na ich przeanalizowanie. O ile Inspektor
nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem, ze sprawdzit on je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach
moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen oraz lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze co najmniej raz w
miesigcu w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdét kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce.

9. Odbiér robot

9.1 Rodzaje odbiorow robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inspektora Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbiér ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robo6t i przyjecia wymaganych dokumentow (wg punktu
8.5) Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, atestéw i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

- Deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
i ew. PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robét"

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ustalenia ogélne:

Zgodnie z warunkami umowy.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy i nhormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
oraz aprobatami technicznymi w przypadku stosowania rozwigzan systemowych.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /ij. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zn. zm./

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2012 poz. 462 z
pézn. zm./

3. Warunki techniczne — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm./

4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z p6zn. zm./

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 z
pézn. zm./
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6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm./

9. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202 p0z.2072 z pézn.
zm./

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE (DEMONTAZE)

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Roboty rozbiérkowe 45111300-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych i demontazy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t rozbiérkowych i demontazowych wymaganych do wykonania w
przebudowywanym budynku istniejgcym (elementy budowlane, oktadziny $cienne i podtogowe,
tynki, stolarka okienna i drzwiowa istniejgca oraz elementy instalacyjne i wyposazenie) oraz
elementéw zagospodarowania terenu (ogrodzenie, utwardzenia — o ile wystepuja).

Na zakres prac rozbiérkowych i demontazowych skitada sie m.in.:

-wyburzenie $cianek wydzielajgcych istniejgce kabiny ustepowe oraz czes¢ scian dziatowych
wydzielajacych przedsionki i toalety;

- wykucie otworu drzwiowego w $cianie dziatowej pomiedzy szatnig a projektowang umywalnis;

- wyburzenie istniejgcych kabin natryskowych w obrebie istniejagcej umywalni;

- skucie posadzek i oktadzin sciennych w miejscach lokalizowania nowych posadzej, skucie
tynkow;

- demontaze drzwi wewnetrznych w miejscach wskazanych na rzutach;

- demontaze grzejnikéw kolidujacych z projektowanym podziatem pomieszczen (do ponownego
zamocowania);

- demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych zaplecza: brodzikéw, umywalek, muszli
ustepowych, pisuaréw, armatury, podtaczen instalacyjnych, kratek kanalizacyjnych; itp

- demontaz istniejgcej wentylacji mechanicznej;

- wykucie bruzd w posadzce pod prowadzenie nowej kanalizacji sarnitarnej — podigczenie pod
kanalizacje zlokalizowang w Scianie przy kottowni; skucie warstw hydroizolacji pod posadzkami;

- wykucie bruzd i otworéw zgodnie z projektem instalacji elektrycznej i sanitarnej — prowadzenie
nowej instalaciji;

- pozostate elementy oznaczono na rysunkach dokumentacji projektowej;

Roboty wyburzeniowe i demontazowe obejmuja:

- badania niezbedne do poznania stanu konstrukcii, instalacji istniejgcych; wykonanie robét
wstepnych i przygotowawczych w tym odciecie instalacji od zasilania; weryfikacji lokalizacji
kanatéw wentylacyjnych w $cianach przeznaczonych do demontazu lub rozkucia ich
fragmentow;

- ustalenie miejsca wywozu odpaddw i gruzu;
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— rozbi6rke wtasciwg;
- zapewnienie niezbednych srodkéw wywozu odpaddw;

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji ogdine;.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim do
przestrzegania odpowiednich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone miejsca prowadzenia robot
rozbiérkowych, uniemozliwiajgce dostep osob postronnych do rejonu prowadzenia prac.

1.6 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

- kontrola stanu technicznego, we wszystkich fazach realizacji rob6t rozbiérkowych, przez
wyszkolony personel techniczny;

- nadzor osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia wykonawcze, i legitymujgcej sie minimum
wyksztatceniem inzynierskim;

- przeszkolenie pracownikdw w zakresie wszystkich wykonywanych prac i wymaganych srodkéw
bezpieczenstwa;

- przeszkolenie pracownikéw kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt przy poszczegodinych
etapach realizacji rozbiorki;

- zabezpieczenie statecznosci uktadéw konstrukcyjnych obiektu;

- weryfikacja zgodnosci zatozen projektowych ze stanem faktycznym (dotyczy zwiaszcza
grubosci elementow konstrukcyjnych, ktérych nie mozna byto zweryfikowa¢ jednoznacznie na
etapie realizacji projektu);

- weryfikacji lokalizacji kanatéw wentylacyjnych oraz pozostatych grup kominowych w miejscach
lokalizowania otwordow drzwiowych i przebi¢ w Scianach — oraz w ich poblizu;

- przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyburzeniowych Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegétowej metodologii prowadzenia robdt, projektu organizacji placu budowy,
projektu BiOZ i przedstawienia tych dokumentéw do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
(przedstawicielowi Inwestora);

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien posiadaé petng wiedze na temat: terenu i
jego ograniczen, rodzaju istniejgcych obiektdw; rodzaju elementdw przeznaczonych do rozbidrki i
zwigzanych z tym zagrozen; mozliwosci dojazdu do obiektu; decyzji wydanych przez stosowne
Urzedy, jak roéwniez Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania potrzebne do
zweryfikowania i poznania stanu konstrukciji, instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do: zapoznania sie z przedmiotem robét, ogledzin istniejgcych
obiektow, zweryfikowania dokumentacji, wykonania niezbednych poprawek inwentaryzacyjnych w
dokumentacji architektoniczno-budowlanej jezeli dokumentacja otrzymana od Inwestora rézni sie
od stanu zastanego;

Wykonawca powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia drég publicznych oraz wewnetrznych
spowodowane przez prowadzone roboty. Wykonawca powinien po skonczonych pracach
doprowadzi¢ stan terenu, dojazdéw i drég do stanu pierwotnego niepogorszonego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw odnoszacych sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwtaszcza zastosowac¢ wszystkie $rodki BHP na budowie i na drogach publicznych,
prywatnych; zapewni¢ obecnos¢ ochrony na placu rozbiorki

2. MATERIALY:

Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych materiaty budowlane nie wystepuija.

Materiaty rozbiérkowe trakiuje sie jako gruz podlegajacy wywozowi i utylizacji za wyjgtkiem
elementow wyposazenia wnetrz. Demontaz elementéw wyposazenia wnetrz polega na fizycznym
zdemontowaniu elementéw wyposazenia przytwierdzonych na stale w pomieszczeniach i
przekazanie ich Dyrekcji Szkoty (np. tablice interaktywne, projektory itp.)
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3. SPRZET:

Rozbiérke mozna wykonywac¢ recznie i/lub mechanicznie (chyba ze w opisie czesci
konstrukcyjnej znajduje sie zapis o wytgcznym prowadzeniu robét metodami recznymiy;
Zalecany sprzet: mioty zwykie, szpadle, topaty, tomy; kilofy, pity elektryczne lub spalinowe do
ciecia betonu; stemple budowlane; rusztowanie przyscienne; aparaty do ciecia tlenem (lance).

4. ODPADY, TRANSPORT | SKLADOWANIE:

Odpady uzyskane w wyniku prowadzenia rozbiorki przechodza ,w posiadanie” wykonawcy /w
momencie przekazania terenu przez Inwestora/ i winny by¢ zagospodarowane /sktadowanie,
recykling, bgdz utylizacja/ przez wykonawce zgodnie z wymaganiami ustawy ,0 odpadach” oraz
wydanych do niej przepisbw wykonawczych. Z analizy konstrukcji wynika, ze odpadami bedg
nastepujgce elementy: stal, beton i zelbet; cegta, gazobeton, zeliwo, glazura, gres; szkio; drewno;
izolacje; ew. tworzywa sztuczne; zarowki; ew. Swietlowki

Demontaz elementéw wyposazenia wnetrz polega na fizycznym zdemontowaniu elementéw
wyposazenia przytwierdzonych na state w pomieszczeniach i  przekazanie ich Dyrekcji Szkoty
(np. tablice interaktywne, projektory itp.) do ponownego zamontowania lub ponowne ich
zamontowanie przez Wykonawce w nowej lokalizacji (o ile dokumentacja projektowa to okresla).

Na czas rozbiodrki nalezy podstawi¢ kontenery na odpady umozliwiajgce ich selektywna zbiorke
i segregacje.

- pociecie innych metali uzyskanych w wyniku rozbidrki i wywiezienie ich jako ztomu;

- transport betonu i Zzelbetu w wyznaczone przez Inwestora miejsce pod stanowisko kruszarki i
rozdrobnienie go w celu dalszego wykorzystania na podbudowy;

- wywo0z gruzu ceglanego i gazobetonowego oraz materiatéw drewnopochodnych na sktadowisko
odpadow (zwatke)

- przekazanie izolacji i tworzyw sztucznych w celu utylizacji;

- przekazanie, w oddzielnej skrzyni, wszystkich swietldbwek do sktadowiska przyjmujacych

ww. materiat;

- przekazanie, w oddzielnej skrzyni elementdéw szklanych do sktadowiska przyjmujacych

ww. materiat.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych zastosowanie moga mie¢ dowolne $rodki transportu do

Wwywozu gruzu, ze wskazaniem na jednostki samowytadowcze.

W trakcie wywozu gruzu z rozbiorki nalezy dbaé o utrzymywanie w czystosci okolicznych

utwardzonych drog, przede wszystkim poprzez mycie kot samochodow przed wyjazdem z placu

budowy. Uzywane $rodki transportu nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskow
na os.

Na czas transportu skrzynie tadunkowe powinny by¢ zabezpieczone plandekami, siatkami itp.,

zabezpieczajgcymi przed pyleniem i rozsypywaniem wywozonych materiatéw rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne:

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna
Nalezy przestrzegac wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca musi zatrudni¢ doswiadczonych i wykwalifikowanych pracownikéw w zakresie
wykonywania robét rozbiérkowych, a takze dysponowac¢ odpowiednim sprzetem technicznym.
Dotyczy to zwlaszcza dostepnosci osprzetu, srodkéw transportu i mechanicznych urzadzen
wymaganych do tego typu realizaciji.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Pracujacych na wysokosci obowigzuje stosowanie zabezpieczajgcych paséw ochronnych na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac stosownymi
tablicami ostrzegawczymi. Ogrodzenie placu budowy: dostawa i zamontowanie ogrodzenia
tymczasowego nalezy do zakresu robét rozbidrkowych, podobnie jak jego oswietlenie i
konserwacja. Ogrodzenie musi by¢ zgodne z przepisami i prawem oraz winno zapewnié¢
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ograniczony dostep na plac budowy poza godzinami pracy. Na ogrodzeniu i bramie musza sie
znalez¢ napisy ostrzegawcze opisane w przygotowanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Przed rozpoczeciem prac i rob6t rozbidrkowych nalezy odigczy¢ obiekt od sieci uzbrojenia. Do
rozpoczecia prac mozna przystgpi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze wszystkie instalacje zostaty
odfgczone.

Prowadzenie robét rozbiérkowych gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10 m/2 lub gdy istnieje
ryzyko przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

Nie wolno rozpoczynac¢ rozbidrki od dotu scian!

Wyburzenie majg byé wykonywane i prowadzone wytgcznie metodami recznymi przy uzyciu
sprzetu mechanicznego budowlanego — bez uzycia materiatéw wybuchowych.

Nalezy zorganizowa¢ stanowisko mycia két, aby unikngé zabtocenia ulic (przy wywozie gruzu
poza teren). Celem unikniecia nadmiernego zapylenia nalezy stosowac¢ polewanie gruzéw woda.

5.2 Zasady dla rozbiorki (zasady ogdlne dla rozbiérki w terenie i w obiekcie):

- dokiadna lokalizacja przewodéw instalacyjnych wedlug mapy oraz w budynku; weryfikacja
odfaczenia elementdw instalacyjnych i przewodéw od sieci;

- odcigganie przewréconych i wydobytych elementéw poza granice pracy maszyn i ludzi,
selekcja i wyw6z materiatow;

- prowadzenie robét odcinkami z zabezpieczeniem stref w ktérych w danym momencie nie
pracujg ludzie;

- prowadzenie rob6t poszczegdlnych etapow w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi;

- bezwzgledny staty nadzér osoby uprawnionej z wykonawczymi uprawnieniami inzynierskimi;

5.3 Kolejnos¢ wykonywania prac i organizacja robot:

Rozbiérka bedzie prowadzona metoda mieszang, zaréwno recznie, jak i mechanicznie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét rozbidrkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Przystapi¢ do rozbiérek w przypadku wykonywaniu otworéw w scianach wolno dopiero po
wykonaniu projektowanych podciggéw i nadprozy oraz po weryfikacji lokalizacji kanatow
wentylacyjnych i innych elementéw mogacych przeszkodzi¢ w lokalizacji otworéw —
zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5.3.1 Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy:

- przygotowac¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddéw, narzedzi i
odpadow,

- zaplanowac kolejnos¢é wykonywania poszczegélnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- zapozna¢ pracownikdbw z programem rozbiérki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.3.2 Prace przygotowawcze i wstepne:

a) odciecie przez stuzby techniczne Inwestora i Wykonawcy przewidzianych do rozbiorki mediéw
w strefach objetych rozbiérkami; weryfikacja lokalizacji kanatéw w $cianach przeznaczonych do
miejscowego rozkucia;

b) wykonanie ogrodzenia placu rozbiorki gwarantujgcego zabezpieczenie przed dostepem oséb
postronnych; wykonanie ogrodzenia zgodnie z przepisami i zasadami;

¢) wykonanie lub zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracownikdw;

d) odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu.

5.3.3 Prace rozbiorkowe wlasciwe i koncowe.
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5.4 W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

- prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu.

5.5 Roboty rozbiorkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki,
koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- elementy Zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukgcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiérki ,

- konieczne jest stosowanie srodkoéw ochrony indywidualnej,

- razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy,

- w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

5.7 Zasady postepowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowsa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawic¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.8 Zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

W celu zapewnienia bezpieczenstwa roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone m.in. zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych” (Dz. U.z 2003r. Nr 47 poz.
401) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych” (Dz.U. z 2000r. nr 40 poz. 470).

Nalezy, miedzy innymi, dopuszcza¢ do robdt pracownikéw posiadajacych aktualne badania
lekarskie, zezwalajgce im na prace na wysokosci i ktérzy odbyli szkolenie bhp potwierdzone
wpisem do ksigzki szkolen.

Przed przystgpieniem do robo6t w poszczegdinych etapach pracownicy powinni by¢é zapoznani z
programem rozbiorki, poinformowani o bezpiecznym jej prowadzeniu, m. in.:
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- nalezy wyposazy¢ robotnikdw w kaski, odziez ochronng, oraz sprzet ochronny posiadajacy
odpowiednie atesty;

- przed przystgpieniem do robdt wykona¢ wszystkie zabezpieczenia okreslone w projekcie oraz
zgodne z zasadami wiedzy technicznej w budownictwie

- przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ odciecie budynku bedgcego obudowg zbiornika od
wszystkich przytaczy instalacyjnych przez stuzby Inwestora i uzyskac¢ pisemne potwierdzenie
tego faktu;

- umiesci¢ na ogrodzeniu placu rozbidrki tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze o
zakazie wstepu na teren prowadzenia prac rozbidérkowych;

- przestrzegaé, okreslonej projektem, kolejnosci wykonania robét rozbiérkowych;

- przestrzegac zasad wykonywania prac na wysokosciach przez pracownikéw przymocowanych
linkami do trwatych elementow konstrukcji

- nie prowadzi¢ robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukciji
obiektu przez wiatr oraz przy predkosci wiatru wiekszej od 10 m/sek;

- pracowac z uzyciem tylko sprawnych urzadzen, narzedzi i maszyn;

- ewentualne zmiany kolejnosci rob6t muszg by¢ uzgodnione z autorem projekitu oraz z
Inspektorem Nadzoru;

- przy robotach spawalniczych przestrzegac Scisle przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdina

W przypadku wykonywania robét rozbiorkowych kontrola jakosci polega¢ powinna na:

- kontroli zgodnosci sposobu wykonywania robét z projektem rob6t rozbiérkowych,

- kontroli prawidtowosci doboru sprzetu rozbiérkowego i prawidtowosci jego wykorzystania przy
wykonywaniu prac,

- kontroli przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych,

- kontroli zgodnosci sposobu zabezpieczenia obszaru prac z projekiem organizacji robét
rozbiérkowych,

- kontroli prawidtowosci zasypania i zageszczenia wykopdw wykonywanych dla potrzeb rozbidrki
fundamentéw i innych podziemnych elementéw budynkéw i budowli oraz sieci zewnetrznych,

- kontroli uporzadkowania terenu po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych,

- kontroli dokumentéw przekazania odpadéw do utylizacji uprawnionym przedsiebiorstwom.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 szt. demontowanych elementéw policzalnych, jak drzwi, okna, bramy itp.,

1 m?® objetosci rozbieranych konstrukgji budynkéw i budowili,

1 m? rozbieranych pokry¢é dachowych,

1000 kg wywozu odpadoéw z terenu budowy i ich utylizacje.

Obmiaru dokonuje sig¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji ST-00 Specyfikacja
techniczna ogédlna

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, kitére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie

wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w ST-00 Specyfikacja
techniczna ogédlna

Szczego6towe zasady odbioréw roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT:

Ogdlne zasady rozliczenia robo6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w ST-00 Specyfikacja
techniczna ogo6lna
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W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych cena obejmuje:
- przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

- rozbidrke konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych,

- demontaz instalaciji i urzadzen,

- oczyszczenie i zabezpieczenie urzadzen przeznaczonych do ponownego wykorzystania i
zlozenie ich w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz rozbieranych obiektéw,
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbidrki,

- zatadunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania lub/i utylizacji
(wybrane przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- wypetnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym z odpowiednim
zageszczeniem,

- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu prowadzenia robét.

10. PRZEPISY SZCZEGOLNE ZWIAZANE:

Przepisy podstawowe (ustawy):

- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2018. 1202)

- Odpady (jednolity tekst Dz.U.2010.185.1243)

Rozporzadzenia:

- Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650)

- Lista rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U.2006.75.527 z pbézniejszymi zmianami)

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.2003.47.401 z
pozn. zmianami)

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.2001.118.1263 z p6zn.zmianami)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z pézn. Zmianami)

Normy zwigzane:

PN-ISO 7010:2006 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-02
ROBOTY MUROWE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Roboty murarskie i murowe 45262500-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w
budownictwie mieszkalnym i uzytecznosci publicznej — a w szczegdlnosci dobudowy i
zamurowania otworéw zgodnie z dokumentacjg projektowg w obiekcie objetym opracowaniem.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotycza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynno$ci:

- przygotowanie zapraw i spajanie elementéw murowych zaprawa.

Zakres robdt szczegétowo okreslony w dokumentac;ji projektowej — m.in.:

Wykonanie nowych przegréd wewnetrznych nieno$nych, zamurowania otworow.

Podkucie bruzd w posadzce pod scianki, strzepi w $cianach, wykonanie przymurowan,
zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych; wykonanie scianek dziatowych oraz ew. przegréd
ppoz; montaz nadprozy, wykonanie obsadzenia w bruzdach na betonowych i zelbetonowych
poduszkach belek stalowych (o ile wystepujg zgodnie z PT); obudowa ptytami GK
wewnetrznych elementdéw instalacyjnych na ruszcie metalowym wraz ze szpachlowaniem
gipsem; wykonywanie elementéw w systemach GK.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Definicje:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
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Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych

w jedna konstrukcyjna catos¢ i wyrownywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Wartos¢ deklarowana - wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra
producent jest zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatos¢ s$rednia elementow murowych na s$ciskanie - $rednia arytmetyczna
wytrzymatosé na sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalosé elementéw murowych na S$ciskanie - wytrzymatosé
elementow murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej skitad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajgcej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta

przylegajgca zaprawa.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone - nadproze sktadajace sie z dwdch lub wigcej elementéw konstrukeyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone - nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

2. MATERIALY:

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna
2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- elementy systemowe do konstrukcji z ptyt GK réznego typu; ptyty GK réznego typu

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (wtasciwym projekcie
architektoniczno-budowlanym, normach, aprobatach technicznych).
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2.3 Inne wyroby i materiaty:

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-
EN 13139,

- kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055, wode
do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

- gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

- Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitéw podwieszanych i stelazy -wg.
odpowiedniej aprobaty techniczne;j

- Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

- Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

- Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. -wg PN-92/M-83102

- Woda do zapraw -wg PN-88/B-32250

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
rob6t murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie wyrobéw i materiatbw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byc¢
wygrodzone, wyrdwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd
opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywaé:

- w jednostkach tadunkowych,

- luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek fadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania
robodt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- tate murarska,

- tate wazona,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalna,

- tate kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdinych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.

Do przechowywania materiatbw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

Do obrobki elementéw murowych:

- miotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.

Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- fopate do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne".

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.
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Zatadunek i wytadunek elementdw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem,
wykonywany recznie zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Ilub
przechowywanych luzem powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw oraz PN-B- 12030. Transport materiatobw do rob6t murowych w
opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposoOb wykluczajgcy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzeh mechanicznych. Do transportu
wyrobow i materialdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatow w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebraé¢ roboty demontazowe (o ile wystepuja
— zgodnie z dokumentacjg projektowa) sprawdzajgc zgodnosé¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

5.2 Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

- Mury wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

- Nalezy spetni¢ zaktadane w_dokumentacji projektowej parametry ochrony ppoz (o ile sg
okreslone) — dla przegréd budowlanych — dobdér materiatébw zgodnie z katalogiem i
asortymentem wybranego Producenta, materiaty spetniajgce wymagane parametry = realizacja
robét zgodnie z wytycznymi technologicznymi wybranego Producenta (dotyczy zwtaszcza
sposobu wykonywania przegrdd ppoz oraz tgczenia ich z pozostatymi przegrodami); 3

- W pierwszej kolejnosci wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to (uszczegétowienie):

- mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu ,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filarébw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
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- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania srodkdéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych

5.3 Organizacja robét murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy
przestoje,

- zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikdw powinno byé wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢
A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-
68/B-10020.

5.4 Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkéw — scisle wg wytycznych
wybraneqo producenta.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykie z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiedni
odlegtos¢ elementédw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw
utworzonych na styku wyrobow,

- na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:
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- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komorkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) ukiada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zgbkowang krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac¢ w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.5 Ogodlne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m
powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie
mniejszg niz 70 mm. Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca
strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropow i pionowych elementédw konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

W Sciankach dziatowych stanowigcych oddzielenia pozarowe styki dylatacyjne nalezy wypetniac
stosownymi materiatami (pianki) o odpowiedniej izolacyjnosci ogniowej.

5.6 Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

Typy nadproza zawsze s3a okreslone w dokumentacji projektowej konstrukcyjnej
wykonawczej jezeli wystepuje. Montaz nadoprozy systemowych prefabrykowanych wg
wybranego systemu wznoszenia $cian dzialowych Ilub nosnych (wg wytycznych
Producenta).

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

- Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

- Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga byé stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.

- Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe
cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru
na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie
dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B- 03340.

- Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w
szczegobtowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

- Nadproza prefabrykowane, stalowe, zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaé¢ bez koniecznosci stemplowania.
Dtugosc¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).
- Montaz nadprozy wg wytycznych projektu konstrukcyjnego I/LUB wg wytycznych wybranego
Producenta elementu prefabrykowanego.

5.7 Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
-Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20 mm,
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- w wysokosci kondygnacji £20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubosé muru

- Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1
elementu murowego,

- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
- szerokos$¢ + 6 mm, - 3 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

- szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Grubosé¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubosé nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupdéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$é spoiny powinna byé wieksza co najmniej 0 4 mm niz
grubosc¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej 0 5 mm wieksza niz grubosc¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania
lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokos$¢ 510 mm, liczagc od lica muru, a przy powierzchniach muru,
przy ktdrych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie
wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegdélnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakoéw),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast
grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.8 Wykonywanie scianek lekkich i obudow w systemie GK

a) Przygotowanie podtozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonane suche tynki i $cianki
z ptyt gk, powinny stanowi¢ podioze sztywne i 0 w miare réwnej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny (dla tykdw klejonych bezposrednio
do podtoza), nie powinno by¢ wieksze niz3 mmna 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub
szerokosci sciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci $cian nalezy
sku¢. Odchylenie sufitéw od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na calej
powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych
tynkéw powinny byé oczyszczone z kurzu, naciekOw zaprawy i innych zanieczyszczen.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

b) Profile przytagczeniowe

Profile przytaczeniowe wy wybranego systemu wg wybranego atestu np. UW mocuje sie do
posadzek i stropdw za pomoca uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych
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maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile
mocowane do podtoza muszg byé podklejone tasmg uszczelniajgca.

c) Profile stupkowe

Profile wg wybranego stemu wg wybranego atestu np. CW musza wchodzi¢ w gérny profil UW

na gtebokosc co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a
nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci
od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie
przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o
odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

d) Pokrycie strony jednej Sciany

Pokrycie strony Sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.

Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt jest mocowana w odstepach rownych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje
sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz byc¢
podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢c 5 mm szczeline umozliwiajgca
kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin lub wypenieniem ogniochronnym w przypadku $cian petnigcych role
oddzielenia ppoz = szczegbty rozwigzan wykonawczych $cisle wg wybranego systemu. Piyt nie
przykreca sie do profili UW mocowanych do stropdéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o
60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

e) lzolacja przestrzeni pomiedzy ptyta i Sciang

Po zaptytowaniu strony Sciany i po utozeniu w $rodku $ciany instalacji (elektrycznej), nalezy
umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.
Sztywna wetna w piytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Weine w postaci
maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub
dtugich wkretach wkrecanych w profile.

f) Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji nalezy pamieta¢, ze wewnatrz profili
mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu.

W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac¢ specjalng konstrukcije tzw.
Scianke instalacyjng. Do montazu takiej sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu
minimalizuje sie niezbedng grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci,

profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomoca paskow ptyty gipsowo-
kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany. Zasadniczo stosowane jest
ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszg przenosi¢ obcigzeh z urzgdzen
sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ ptytowanie
jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy
stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

W przypadku zabezpieczenia ppoz — nalezy stosowa¢ plyty GKF ogniochronne lub ptyty
siliatowo-cementowe lub krzemianowo-wapniowe oraz montowac je sScisle wg wytycznych
wybranego systemu ochrony ppoz!!!

Przy montazu urzgdzen sanitarnych nalezy stosowac¢ specjalne stelaze montazowe (o ile nie
zostaty wprowadzone urzadzenia stojgce na posadzce), ktdre przejmujg duzg czes$¢ obcigzen
zmniejszajgc odksztalcenia Sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji no$nej sciany, a po
zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu instalac;ji
sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomoca obejm i uchwytow z podktadkami z
gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekéw od armatury. Rury z zimng wodg musza byé
zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na
catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach Sciany instalacyjnej. W przypadku instalaciji
hydraulicznych prowadzonych po wierzchu scian konstrukcyjnych mozna wykonaé scianke
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ostonowg kryjgca rury, bazujgc na wybranym systemie konstrukcji oktadziny $ciennej.

Wysokos¢ takiej Scianki moze by¢ réwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W
drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie pétka. Pokryciem takiej konstrukciji

powinna by¢ podwdéjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty Grubas

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty demontazowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw, kidére bedg wykorzystywane do wykonywania
robét.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane Ilub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na
wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci
muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie..

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkdéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wtasciwego powiazania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby
uzytych wyrobéw utamkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 szt. elementéw policzalnych.

1 m?® objetosci konstrukciji przegréd budynkéw i budowli.

1 m2 scianek w systemie GK.

Obmiaru dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji ST-00 Specyfikacja
techniczna ogolna.

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogodina.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne
czesci murdéw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét
murowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania wykonane daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy
ulegajgce zakryciu za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
materiatbw oraz rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawié¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany
po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamowieniem. Protokét
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej Kkonstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)".

8.6 Odbior sufitow podwieszanych oraz scianek dziatlowych i zabudowy w systemie GK:
Sufity podwieszane i $cianki dzialowe z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét do
ktorych dostep poOzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien
obejmowaé sprawdzenie: stanu podtoza, jakosci zastosowanych materiatow, jakosci i
dokfadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe tynkéw i scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i
powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robot
tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
specyfikacjg wybranego systemu wg wybranego producenta celem spetnienia zatozonych w
dokumentacji parametrow), certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw
budowlanych,prawidtowos$ci przygotowania podiozy,sprawdzenie prawidtowosci zamocowania
ptyt,sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potagczeniach oktadziny sciennej z sufitem,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw grubosci
tynku,wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku, Odbiér gotowych tynkéw i $cianek

z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
przyjety.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Wariant |
Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robdét zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie scian, stupdw, kominéw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukgji
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidiowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji
murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykéw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robét,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w
szczegobtowej specyfikacji technicznej (opisac¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robo6t obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych. Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane - Czes$c¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 3: Elementy murowe
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771 -3:2005/A1:2006 - jw.

PN-EN 771-4:2004 - Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 - jw.

PN-EN 771-5:2005 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 - jw.

PN-EN 771-6:2007 - Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

fero+enso_ul.Axentowicza7/8_41-902 Bytom_(+48)501783306_www.fero.com.pl_pracownia@fero.com.pl



STWIORB /dz. nr 1378/91, 1376/91 i 989/54 ZSP nr 16 ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/ strona 38

PN-EN 845-2:2004 - Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 - jw.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - jw.

PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1745:2004 - Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych warto$ci
cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 -jw.

PN-EN 1996-1 -1:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1 -1:
Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 1-2: Reguty
ogdlne -Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dob6r materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) - Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementow budynkow -
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-88/B-03004 -Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 - jw.

PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 - jw.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-11200:1996 - Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 - Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.
PN-B-11203:1997 - Materialy kamienne - Elementy kamienne, piyty do okfadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 - Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokotowe zewnetrzne.
PN-B-11206:1996 - Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 - Materiaty kamienne - Kamien famany.

PN-B-12067:1999 - Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego -
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
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10.3 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz.

1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdzn. Zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogolne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé¢ A - Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady
1990 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-03
MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Numery pozyciji - Stownik Zamdwien Publicznych:

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow 45421100-5
Stolarka drewniana, Slusarka 45422100-2
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdét wykonczeniowych, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg. W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie montaz
stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

Szczegbtowe parametry zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zestawieniem stolarki okiennej

i drzwiowe.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogoéina.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne z
wymogami Polskich Norm Polskimi Normami oraz z prawem budowlanym

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Rodzaje i Parametry techniczne zastosowanych materiatow.

Stolarka drzwiowa

Do produkcji stolarki budowlanej drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
pétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. W przypadku stolarki metalowej —
materiatem podstawowym sg blachy oraz elementy tworzace rdzen stolarki.
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Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznej powinny zosta¢ usuniete z placu
budowy. W wypadku zastosowania materiatébw nie odpowiadajgcych wymaganiom , roboty
budowlane nie zostang odebrane.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢é magazynowane w odpowiedni sposdb przez caly czas trwania robot, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do
robét.

Stolarka drzwiowa:

- szczegbtowa charakterystyka stolarki drzwiowej zostata podana w tabelach ,zestawienia
stolarki” czesci architektonicznej projektu wykonawczego oraz w opisie technicznym do projektu
budowlanego;

- uwagi dodatkowe: zaleca sie stosowac skrzydta drzwiowe bezprzylgowe; niektére parametry
stolarki zostang uszczego6towione na etapie realizacji (informacja zawarta na ww rysunkach);

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej , do wykonania prac, proponuje sie
uzyc¢ nastepujgcego sprzetu:

- poziomica

- pion

- metr

- Srubokrety

- diuta

- miotki reczne

- kielnie

- noze

- pace murarskie

- wiertarki

- wkretaki

4. TRANSPORT

Transport , zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 Specyfikacja techniczna ogdélna. Zgodnie z
technologig zatozong w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt, na biezgco wszelkich uszkodzen i
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na uzytkowanych przez siebie drogach
publicznych lub drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robét i na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna. i w
dokumentaciji projektowe;.

- stolarka musi zosta¢ zamontowana scisle wg wytycznych wybraneqo producenta i
przy uzyciu materialow wskazanych przez producenta;

5.2 Zalecenia ogolne

Przed zamowieniem stolarki nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory. Wykonawca powinien dokonaé
montazu zgodnie ze szczegbtowg instrukcjg wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez
producenta.
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W przypadku gdy projektowana stolarka jest mniejsza niz istniejgcy otwor przygotowany do jest
zamontowania = nalezy otwoér przymurowac.

Stolarke nalezy zamocowywac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

UWAGA: po wyborze Producenta stolarki - nalezy zweryfikowac projektowane szerokosci

i wysokosci otworow budowlanych montazowych i dostosowac¢ je wg wytycznych
wybranego Producenta.

Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wymiary otworéw zdja¢ z natury i sprawdzi¢
wyliczenia zawarte na rysunkach.

5.3 Zakres robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢é wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie,
nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé, a
po wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione
oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowacé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masa
uszczelniajgca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu,
aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej
jeszcze niestezonej.

Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.
W osadzong oscieznice, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowang witryne lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét , podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujgce zadania:
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- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- Pion i poziom zamontowanego parapetu

- Sprawdzenie trwatosci potagczen

- Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
- Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

Kontrola jakosci stolarki polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta witryn i drzwi.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢é wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robdt , polega na zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci , podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna. Kontroli
podlega:

- wykonanie montazu stolarki

- wypoziomowanie zamontowanych elementéw

- wypetnienie ubytkéw w Scianie

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

- prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne".

Prowadzenie szczegoétowych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Jednostkg obmiaru jest :
- m2 / szt/ stolarki okiennej do zamontowania
- m2 / szt/ stolarki drzwiowej do zamontowania

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t , podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna. Odbiorowi
podlega wykonanie montazu stolarki. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy Oscieznice
winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze sciang
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Ustawienie
stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych witryn i drzwi luzy nie powinny przekracza¢ 3 mm Po zamknieciu
drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni witryn i drzwi, szyb, uszczelek i okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke
nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym
zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci , podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.

Zgodnie z dokumentacjg , nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej .

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t , w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe - zatadunek ,transport roztadunek materiatéw

- montaz stolarki drzwiowej - montaz oku¢ drzwiowych

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot - wykucie oscieznic drewnianych

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie oscieznicy

- obmurowanie i wypetnienie zaprawg szczeliny miedzy osciezem i oscieznica

- podbetonowanie listwy progowej - osadzenie skrzydet drzwiowych i okiennych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania i badania. PN/B-02100 -
Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie ,przechowywanie ,transport PN-86/B-06072 - Drzwi
drewniane .Metoda pomiaru wymiaréw odchytek od prostokgtnosci PN-EN 12400:2004 91.060.50
- Okna i drzwi Trwato$é mechaniczna Wymagania i klasyfikacja PN-B-05000:1996 91.060.50 739
- Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi
Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja PN-EN 45014:2000 03.120.20 - Ogolne kryteria
deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe
nawierzchniowe ogdlnego stosowania. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke
budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

PN-EN 13501-2:2010.Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem
instalacji wentylacyjnej

Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdélna. Wytyczne
producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-04
TYNKI | OKLADZINY

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
Tynkowanie 45410000-4
Ktadzenie ptytek 45431000-7
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem tynkow i oktadzin m.in. z ptytek ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg nastepujacych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa:

- tynki cementowo-wapienne (zalecane gipsowe);

- okfadziny z ptytek ceramicznych (wymagania i sposoby przygotowania podtozy, zasady
wykonywania oktadzin z ptytek oraz kontroli ich wykonania).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robdét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje, mut.
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2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
-miec¢ frakcje ro6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0mm,piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty, do gtadzi-drobnoziarnisty.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zaprawy do rob6t murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. okoto 3godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25i35 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego.

2.4 Plytki ceramiczne-czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN EN 178:1998

Ostateczny wybor formatu ptytek oraz kolorystyki nastapi w_porozumieniu z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru oraz Uzytkownikiem obiekiu — na podstawie wzornika wybranego
Producenta ptytek — bazujac na szczegdtowych parametrach okreslonych w dokumentagii
projektowej. Zakiladane okiladziny: pitytki ceramiczne kwadratowe, zalecany format: wg
dokumentaciji projektowej lub uzgodniony na etapie realizacji.

Monokolor: biaty lub jasnoszary.

Projektant nie zezwala na stosowanie ptytek szkliwionych z cieniowaniem lub ze wzorem
marmurkowym (pod zadng postacig).

Podioze pod mocowanie plytek nalezy przygotowaé wg wytycznych wybranego producenta
ptytek lub wybranego kleju.

Projekt dopuszcza zmiany formatu wytgcznie po uzyskaniu zgody Uzytkownika i Inspektora
Nadzoru.

Wymagania: barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos¢ szkliwa na peknigcia
wioskowate nie mniej niz 160C

Kompozycje klejowe do wykonywania oktadzin z ptytek powinny odpowiadac¢

wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Ptytki ceramiczne wymaganiom jednej z norm : PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,

PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszag spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Do wykonania robot oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy zastosowac:

- zaprawy klejace,

- zaprawy do spoinowania,

Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

- srodki ochrony ptytek i spoin

- srodki do usuwania zanieczyszczen

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Parametry pozostate zgodnie z projektem arch-bud.

Wybér konkretnej kolorystyki wg uzgodnien z Wykonawca
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3.Sprzet

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Roboty
mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,ktéry zagwarantuje uzyskanie wymaganego
efektu koncowego.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST- 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST- 00

5.2 Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. -Zaleca
sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania skurczéw i murow.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5 C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajacych.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.

5.3 Przygotowanie podioza

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substanciji ttustych.

Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz nalezy nanosic¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2

5.5 Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

-Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.

-Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

-Do osadzenia wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu muréw
budynku

-Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podtoze oraz zmyc¢ z
kurzu

-Montaz oktadzin moze zosta¢ dokonany na zaprawie klejowej lub dwuwarstwowym podktadzie z
zaprawy cementowej: obrzutka - zaprawa cementowa marki 8,narzut - marka 5. -Elementy
ceramiczne powinny byé posegregowane wg wymiardw, gatunkoéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do mocowania -moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5C

Wykonywanie robot oktadzinowych:

a) Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod okiadzin z ptytek sg Sciany murowane otynkowane oraz piyty gipsowo —
kartonowe. Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ poprawnosc
przygotowania podtoza. Powinno by¢ ono czyste, odpylone bez brakéw, peknie¢ i ubytkéw. W
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przypadku $cian murowanych z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢

dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro.

W zakresie wykonania krawedzi powinna spetnia¢ nastepujace warunki: odchylenie

powierzchni tynku oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tfatg o diugosci 2m,
nie moze przekracza¢é 3 mm, przy liczbie odchytek nie wiecej niz3 na dtugosci faty;

odchylenie powierzchni tynku nie powinno by¢ wieksze niz4 mm na wysokos¢ kondygnacii,

W pomieszczeniach mokrych (tazienki, natryski, wc) przed przystgpieniem do utozenia oktadziny
nalezy powierzchnie pod oktadzine zabezpieczy¢ elastyczng zaprawa uszczelniajgcg(tzw. ptynna
folig).

Wykonanie oktadziny

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosc¢ spoin. Na jednej  $cianie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg
niz potowa ptytki. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowa¢ prosta, gtadkg tate
drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomicy. tate mocuje sie
na wysokosci drugiego rzedu ptytek.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejagcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza.
Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie
stosowanie do ptytek $ciennych pacy o wielkosci zebéw 8-10 mm. Powierzchnia z natozona
warstwag kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2  lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej powinna wynosi¢ Srednio 4-6mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze  powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jezeli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,  uktadanie nalezy zaczgc¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla nigj miejscu. Uktadanie ptytek polega
na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i mikroruchami ustawieniu na wfasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki  uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem
gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosowac¢ wktadki dystansowe szer. 1,5-
2mm.Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar i wktadki dystansowe. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie  wczesniej niz po
24 godzinach od ich utozenia. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Przed spoinowaniem  krawedzie ptytek nalezy zwilzyé
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe
dodatkowo nalezy wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

Przed przystgpieniem, do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

7.Kontrola jakosci robot

7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 Ogolna specyfikacja
techniczna.

7.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robdét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacii
projektowe, specyfikacji technicznej i wybranej aprobaty technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa
jakosci producenta i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
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7.3 Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci wykonania rob6t, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru oraz wybranymi systemami i aprobatami
technicznymi wybranych Producentéw:

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg techniczng i aprobatami i systemami;

- stan podtoza na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci materiatébw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw dostarczonych
prze wykonawce,

- przyczepnosci oktadziny, ktéra po lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego
odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu faty diugosci 2m
(nie powinno przekracza¢2 mm na dtugosci taty),

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz2
mm na dtugosci faty),

- Prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spin masg fugujaca,

- Grubosci warstwy masy klejacej, na podstawie jej zuzycia, ktéra nie powinna byé
drastycznie wieksza od wartosci okreslonej przez producenta.

7.4 Materialy ceramiczne.

-sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem

-préba dorazna polegajaca na sprawdzeniu wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknieé, odpornosci na uderzenia

7.5 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

- tynki - m2

- oktadziny z ptytek ceramicznych -m2

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- 00 Ogéina specyfikacja techniczna

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilodci rzeczywidcie
wykonanych robét i do nich sie odnoszag wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9. Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Odbidr gotowych tynkow i oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamowieniem, ktdérego przedmiot okreslajg dokumentacja techniczna i specyfikacje.
W przypadku braku specyfikacji mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania

i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
wytycznych.

9.1 Odbiér tynkéw zwyktych

-Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuécienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

-Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2m
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
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-pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu.
-poziomego-nie wigksze niz 3mm na 1m i og6tem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza.

-trwate slady zaciekbw na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynkéw do podioza.

9.2 Odbior oktadzin z ptytek ceramicznych.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm

na dtugosci taty dwumetrowej.

Oktadziny powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i ogledzin kontrolnych dajg wynik

pozytywny. Jezeli cho¢ jeden wynik jest negatywny, oktadzina nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu i trwatosci oktadziny a inwestor wyrazi zgode,
obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

— w przypadku , gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania — usung¢ oktadzine i wykonac ja
ponownie.

10. Podstawa ptatnosci

10.1 Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogolina.

10.2 Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.

Cena robd6t obejmuje:

- prace pomiarowe

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie zaprawy

- transport i roztadunek na miejscu rob6t wszystkich materiatow

- ustawienie i rozbidrke rusztowan wewnatrz obiektu

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- moczenie i docinanie ptytek

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

- wszystkie materiaty montazowe oraz optytowanie i montaz elementéw systemu zabezpieczen
ogniochronnych wg wybranego systemu;

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.

10. Przepisy zwigzane

Normy :

PN-85/ B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701: 1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
pocienionych (Zmiana Az 1) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski

i klej gipséw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-05
PODLOGI | POSADZKI

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Wykonywanie podktaddéw 45262423-2
Ktadzenie i wyktadanie podiog 45432100-5
Instalowanie nawierzchni podtogowych 45432120-1
Ktadzenie ptytek 45431000-7
Ktadzenie wyktadzin elastycznych 45432111-5
1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem podtozy i
warstw koncowych posadzek zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie posadzek w projektowanym obiekcie kubaturowym - zwtaszcza nastepujgcych

robét:

- wykonanie warstw podtogi oraz posadzek z ptytek ceramicznych (poprzedzonych wyréwnaniem
warstw podiogowych podposadzkowych zgodnie z projektem oraz przedmiarem) dla zapleczy
kuchennych oraz w miejscach wykonywania nowej instalacji kanalizacyjnej;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami w ST- 00

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogoina.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$é dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ kazdg wode zdatng do picia, rzeki lub jeziora
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2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, w szczegolnosci:
-miec¢ frakcje réznych wymiardw i nie zawiera¢ domieszek ceramicznych.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Wyroby ceramiczne - terakotowe, gresowe:

Ostateczny wyb6r formatu ptytek oraz kolorystyki nastgpi w porozumieniu z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru oraz Uzytkownikiem obiektu — na podstawie wzornika wybranego
Producenta ptytek oraz szczegdtowych wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.
Kolorystyka ptytek podtogowych: monokolor w neutralnym odcieniu (bez, szaros¢). Projektant nie
zezwala na stosowanie ptytek szkliwionych powierzchniowo. Zalecane ptytki gresowe barwione
w_masie o odpowiednm (opisanej w dokumentaciji projektowej) poziomie antyposlizgowosci. Nie
dopuszcza sie piytek o agresywnej fakiurze poniewaz moze powodowac¢ problemy z
odpowiednim utrzymywaniem podtogi w czstosci.

UWAGA: na etapie zamawiania ptytek nalezy bezwzglednie dobierac ptytki charakteryzujgce sie
okreslong w dokumentacji projektowej antyposlizgowoscig!

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatniowe, kuchenne oraz pomieszczenia techniczne i
gospodarcze oraz komunikacja — nalezy wykona¢ posadzki z plytek ceramicznych
antyposlizgowych — uwaga: stosowac ptytki o0 odpowiednim poziomie antyposlizgowosci zgodnie
z normg DIN 51 130 — dotyczy zwtaszcza antyposlizgowo$ci w pomieszczeniu kuchni (min
R12V4) oraz w obrebie zaplecza kuchennego; nalezy stosowa¢ mate fugi. Zaplecze tazienkowe
powinno spetniaé wymogi min R10 antyposlizgowosci.

Podtoze: przed przystapieniem do uktadania posadzek i wyktadziny nalezy odebra¢ odpowiednio
przygotowane podtoze zgodnie z STT oraz dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzetu.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

- szpachle i pace metalowe lub PCV

- noze lub narzedzia do ciecia

- watki dociskowe

- frezarka reczna lub mechaniczna

- poziomice, taty

- mieszadta

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST- 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Materiaty do robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ transportowane zgodnie kartg
katalogowg wyrobu.

5. Wykonanie roboét

5.1.0gd6lne warunki wykonania robot, Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Dokumentaciji Projektowej oraz w STWORB.

2.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki ceramiczne.

Podkiad z cementowej warstwy wyrownawcze;.

-Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

-Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz
na sciskanie-12Mpa,na zginanie-3Mpa.

-Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.
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-W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza 5 C.

-Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

-Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2mm/m. i 5mm na
calej diugosci i szerokosci pomieszczenia.

- W miejscach wskazanych na projekcie przygotowac spadki w kierunku kratek sciekowych.

-W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Zaleca sie stosowanie specjalistycznych mas poziomujacych i wyréwnawczych w zastepstwie
podktadu cementowego standardowego. Ostateczny dobdér w porozumieniu z Projektantem oraz
Inspektorem Nadzoru.

5.3 Posadzki z ptytek ceramicznych

-Podioze oczysci¢ zaprawg wyréwnujaca. Wykreslic osie rozktadu ptytek, nanies¢ zaprawe
klejowa na grubos¢ maksymalnie 5mm (pokrywac jednorazowo maksymalnie 1 m2 powierzchni).
Ptytka powinna spoczywac¢ na zaprawie catg swojg powierzchnig. Po co najmniej 12godzinach
przygotowac¢ zaprawe do fugowania, rozprowadzi¢ szpachlg ,az do catkowitego wypetnienia
szczelin. Przetrze¢ ptytki wilgotng gabka i oczysci¢ powierzchnie. Plytki uktada¢ na zaprawie
klejowej wodoodpornej, spoiny w kolorze ptytek, cokoliki systemowe wysokosci 10cm

6.Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 Ogélna Specyfikacja techniczna.

6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

- prawidtowos$é wykonania podktadu, warstw podtogowych, warstw wierzchnich

- wykonanie prawidtowych spadkdéw w kierunku kratek kanalizacyjnych

- prawidtowosci odchylen na tacie oraz prostoliniowosci i jednolitej szerokosci spoin

- klasa materiatow

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest:

- warstwa wyréwnawcza -1 m2 lub 1m3

- posadzka i warstwy podfogowe — 1 m2

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilodci rzeczywidcie
wykonanych robét i do nich sie odnoszag wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.0dbior robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
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Odbiér powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego-ocena wzrokowa - sprawdzenie prawidtowosci
uksztattowania posadzki - ocena wzrokowa - sprawdzenie grubosci posadzki cementowej
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych -sprawdzenie
prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych-ocena wzrokowa

- oraz pozostate elementy okreslone w punkcie 6 — kontrola jakosci robot.

9.Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
9.2 Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i pomochicze

- zakup materiatow

- transport i roztadunek na miejscu robét wszystkich materiatéw

- wykonanie warstw wyréwnawczych

- utozenie ptytek ceramicznych

- ufozenie posadzek

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robo6t

10.Przepisy zwigzane

10.1 Normy :

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
PN-ISO 13006:2001 91.100.25 Ptytki i ptyty ceramiczne

PN-EN 120004:2002/A1:2003 83.180.91.100.10 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 649:2002 Pokrycia podtogowe.

PN-EN 131813:2003 Samopoziomujacy podktad podtogowy

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-06
ROBOTY MALARSKIE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Naktadanie powierzchni kryjacych 45442000-7
Roboty malarskie 45442100-8
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa:

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami w ST- 00

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna..
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z dokumentacjg projekiowg, opisem
technicznym i rysunkami oraz przedmiarem.

Do wymalowan zaktada sie farby gotowe akrylowe lub lateksowe (wytwarzane fabrycznie) oraz
farby olejne (do wykonywania lamperii). Sciany przed malowaniem gruntowane dedykowanymi
$rodkami wg wytycznych producenta farb. Sciany przed malowaniem i gruntowanem
odczyszczone, przetarte oraz naprawione tynki.

Materiaty:
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2 Spoiwa bezwodne.

2.2.1 Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

fero+enso_ul.Axentowicza7/8_41-902 Bytom_(+48)501783306_www.fero.com.pl_pracownia@fero.com.pl



STWIORB /dz. nr 1378/91, 1376/91 i 989/54 ZSP nr 16 ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/ strona 56

2.2.2 Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schniecia.

2.3 Rozpuszczalniki

2.4 Farby budowlane gotowe:

2.4.1 Farby akrylowo-lateksowe (zmywalne) - wytwarzane fabrycznie.

2.4.2 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe
nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

2.5 Farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm: PN-C-81911:1997, PN-C
81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001

2.6 Emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm: PN-C-81911:1997, PN-C
81932:1997.

3.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Roboty
mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST- 00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogolne warunki wykonania robét, Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano
w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8 C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1 C. Szpachlowanie, czyszczenie, wyrownywanie scian i
gruntowanie i dwukrotne malowanie mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjgtkiem armatury i urzagdzen sanitarnych) oraz
elektrycznych — i po catkowitym utozeniu posadzek

5.2 Przygotowanie podtozy

5.2.1 Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna, przetarcie.

5.2.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone.

5.3.Gruntowanie

5.3.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehnczong wodg w stosunku 1:3-5
5.3.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3.3 Przy malowaniu farbami akrylowymi, lateksowymi, tablicowymi, magnetycznymi -
powierzchnie gruntowa¢ dedykowanymi $Srodkami gruntujgcymi zgodnie z wytycznymi
wybranego Producenta farb. Nie podpuszcza sie malowania powierzchni bez zagruntowania.

5.4.Przygotowanie konstrukcji stalowej do malowania
5.4.1 Oczyszczenie wstepne polegajgce na: wyréwnaniu nieréwnosci
5.4.2 Oczyszczenie wtasciwe majace na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejow i smaréw

5.5.Wykonywanie powtok malarskich.

5.5.1 Powtoki z farb emulsyjnych, akrylowych, Ilateksowych, tablicowych i
magnetycznych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.
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Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.5.2 Powtoki z farb olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

5.6 Wykonywanie prac malarskich antykorozyjnych konstrukcji stalowej
Najlepszg jakos¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25C przy
wilgotnosci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%.

6.Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.
6.2 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacj e Inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogédlne zasady kontroli jakosci, podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdina.

6.3.1 Kontrola stanu technicznego przygotowanej powierzchni do malowania powinna
obejmowac:

+ sprawdzenie wygladu powierzchni

+ sprawdzenie wsigkliwosci

» sprawdzenie wyschniecia podtoza

» sprawdzenie czystosci.

6.3.2 Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach -dla pozostatych nie wczesniej niz po
14dniach. Badania powinny obejmowac: -sprawdzeniu wygladu zewnetrznego -sprawdzenie
zgodnosci barwy ze wzorcem

-dla farb olejnych i syntetycznych oraz pozostatych fabrycznych: sprawdzenie powtoki na
zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami parnstwowymi.

7. Obmiar robo6t

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogélna.
Jednostka obmiaru jest:

dla gtadzi oraz malowania — m2

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna. Roboty podlegaj
g warunkom odbioru wg zasad podanych ponizej:

8.1.0dbidr podtoza zgodnie z wymaganiami w pkt.6.3.

8.2.0dbidr robét malarskich zgodnie z wymaganiami pkt.6.3.2
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9.Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdlna.
9.2 Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.

Cena robd6t obejmuje:

- prace pomiarowe i pomochnicze

- przygotowanie podtoza

- zakup materiatéw

- transport i rozladunek na miejscu rob6t wszystkich materiatow

- przygotowanie farb

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy :

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe

PN-69/B-10280 87,020 91,200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowltokowe Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych (Tom |, czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1990r
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-08
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej og6inej specyfikacji technicznej sg wymagania ogo6ine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznej wewnetrznej dla budynku Sali
gimnastycznej przy ZSP nr 16 w Zabrzu.

Szczegobtowy zakres:
Przewiduje sie wymiane catej instalacji elektrycznej 230V w zakresie oswietlenia i gniazd zasilajgcych
uzytkowych w obiekcie (dotyczy instalacji wewnetrznych prowadzonych od tablic rozdzielczych —
instalacja zasilajgca tablice zostata wymieniona i pozostaje bez zmian.
Oprawy oswietleniowe nalezy zastosowaé ze zrédtami LED.
Istniejace tablice rozdzielcze sg nowe wymienione na etapie realizacji przebudowy kottowni — zaktada sie
ich pozostawienie.
Projekt nie zakiada (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem) zmian w zakresie zasilania nagrzewnic i
wentylatoréw sali gimnastycznej ani zmian w zakresie przewoddw ich zasilajgcych.
Nalezy zapewni¢ dodatkowo zasilanie dla suszarek elektrycznych (do suszenia rgk) podtagczonych ,na
krétko” bezposrednio pod instalacje (4x suszarki).
Nalezy zapewni¢ dodatkowo zasilanie dla wentylatoréw wyciggowych kanatowych (2x zgodnie z
projektem instalacji wentylacji mechanicznej) oraz dla wentylatoréw tfazienkowych (2x zgodnie z
projektem wentylacji mechanicznej). Wszystkie wentylatory zatgczane z obwodu oswietlenia tazienek i
umywalni. Dodatkowo wentylator w obrebie umywalni zatgczany recznie (uruchamianie poprzez 2x
tacznik instalacyjny zlokalizowany przy drzwiach do strefy natryskéw dla chtopcéw i dziewczynek).
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Szczegotowe parametry wg projektu branzowego elekirycznego stanowigcego integralng czesé
dokumentaciji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych zaktadanych wg PT.

Zakres inwestycji:

- instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd i urzadzeh elektrycznych dla pomieszczen objetych
opracowaniem;

- demontaz starych opraw i instalacji w pomieszczeniach;

- wyposazenie komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji (oraz nad drzwiami
ewakuacyjnymi z budynku) w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonang
wediug wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172; wartos¢ natgezenia swiatta
wynosic¢ co najmniej 2 Lux

Zakres nie obejmuje instalaciji niskopradowych. Zakres nie obejmuje instalacji zasilajacej. Zakres
nie obejmuje instalacji w obrebie kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach oraz w ST. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw posiadajacych takie same lub podobne
(nie gorsze) parametry i wlasciwosci techniczne.

1.5.1. Teren budowy i zaplecze budowy

Teren budowy na czas wykonywania prac zwigzanych z budowg bedzie wytgczony z
uzytkowania.

Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalne oraz magazynowe zostang zlokalizowane na terenie
placu budowy.

1.5.2. Miejsca parkingowe
Na czas budowy wykonawca bedzie korzystat z istniejgcych miejsc parkingowych.

1.5.3. Zapewnienie interesu oséb trzecich
W zwigzku z tym, ze na czas wykonywania prac zwigzanych z budowg teren budowy bedzie
wytgczony z uzytkowania nie zachodzi niebezpieczenstwo naruszenia intereséw oséb trzecich.

1.5.4. Drogi ewakuacyjne

W zwigzku z tym, ze teren budowy bedzie wytgczony z uzytkowania wykonawca bedzie
korzystat z istniejgcych drog ewakuacyjnych. Wykonawca jest zobowigzany tak organizowac
prace, aby nie blokowa¢ w/w drég ewakuacyjnych.
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1.5.5. Obcigzenia Wykonawcy
Wykonawca bedzie ponosit koszty zasilania w energie terenu budowy, koszt wywozu gruzu, oraz
utylizacji zdemontowanych materiatéw elektrycznych i opraw oswietleniowych.

2. MATERIALY - SZCZEGOLY WG DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

2.1. Wewnetrzne Linie Zasilajgce

Kable i przewody kabelkowe typu YKY, YKYZo, YDYzo, YTKSY, YDY oraz pozostate okreslone
na schematach szczegétowych dokumentacji projektowe;.

W miegjscach wskazanych w PT stosowacé kable ochronne ppoz — typu HDGS (o ile wystepujg).

2.2 Rozdzielnie, Tablice, Gidwny wylacznik pradu (o ile wystepuja).

Obudowy —izolacyjne, wnekowe lub wolnostojgce, Il klasa izolacji

Aparatura — modutowa, do montazu na szynie TH35,

Odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi.

Catos¢ stosowanych wyrobéw musi posiadac¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
na rynku polskim.

2.3 Instalacje odbiorcze
Przewody - miedziane wielozytowe (z oddzielng, z6tto - zielong zyta ochronng PE)
przystosowane do ukfadania w tynku, osprzet - podtynkowy montowany w puszkach.

2.4. Oprawy oswietleniowe

Oprawy ze zrodtami $wiatta LED:

- oprawy Swietldbwkowe i nastropowe zwykte;

- oprawy typu plafon.

- oprawy typu downlight wbudowywane w sufity podwieszane lub mocowane na sufitach

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego o parametrach okreslonych w dokumentac;ji
projektowej. Oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne) drog ewakuacyjnych wykona¢ w oparciu o
oprawy doswietlajgce z modutem awaryjnym zapewniajagcym 1 godzinng prace oprawy po zaniku
napiecia. Oswietlenie tych drég uzupetni¢ o oprawy awaryjne z piktogramem wskazujgcym droge
ewakuacji.

Szczegbtowy dobodr oraz parametry wg PT.

2.5. Odbidr materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem -poddac badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze byé zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta. prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow.

Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag,
oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza byé
chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposoOb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewdw.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych itp.
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5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet, osprzet instalacyjny i oprawy nalezy mocowac¢ do podtoza w sposoéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu oraz opraw mogg stuzy¢
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow
konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz
kotkéw wstrzeliwanych.

5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach, podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach, a takze na innego rodzaju podtozach.

5.7. Ukladanie przewodow.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byé
wigksze od 0.5 m. dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw
powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewododw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet
oraz ich zatynkowanie.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytagczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.9. Przylaczenie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukgciji
odbiornika i warunkéw technologicznych.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

5.10. Montaz tablic rozdzielczych (o ile wystepuje)
Tablice w obudowie wnekowej nalezy przykrecac¢ do podtoza. Po zamontowaniu urzgdzenia
nalezy:
- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zatozyé¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtgczy¢ obwody zewnetrzne
- podtgczyé przewody ochronne

5.11. Préby montazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-
02033, PN-E-05003 i przepiséw budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Natezenie projektowanego oswietlenia w pomieszczeniach bedzie zgodne z norma PN-EN
12464 -1.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,
- wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zatgczanie punktéw swietlnych
- wykonanie pomiar6éw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogédlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Obmiar robot obejmuje catos¢ instalaciji elektroenergetycznych — przy montazu elementow
policzalnych: 1 sztuka montazu; przy elementach liniowych = 1mb wykonania instalacji; przy
elementach kontrolnych — 1 komplet.

Prowadzenie szczego6towych obmiarow robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.1. Odbiory czesciowe.

Przed odbiorem koncowym instalacji elektrycznych nalezy przekazaé¢ Inwestorowi poszczegoine
fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

W odbiorze czesciowym powinien wzig¢ udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji.
Z przebiegu i wynikdw odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wynik odbioru czesciowego nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robdt (budowy).

8.2. Odbiory koncowe.

Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

Odbiér koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony
z odbiorem majgcych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowigzany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru a w szczegolnosci:

- umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,

- protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych,

- dziennika rob6t (budowy),

- aktualng dokumentacje powykonawcza.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonywanych robot z umowsg, dokumentacija projektowo- kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzgdzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami

prob montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbioréw,

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowe] eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat
w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

8.3. Odbiory ostateczne

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze catosci rob6t (w tym i
elektrycznych) wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i
usterek oraz wykonania zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Normy

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie

ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogdine - Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
- Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkoéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia og6lne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczernstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
2001.

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

Wybor poziomu ochrony dla urzgdzenia piorunochronnego.
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PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogolne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADADANIA PN:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJORAZ POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
W OBREBIE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16 W ZABRZU PRZY UL. CMENTARNEJ

/Dziatki budowlane nr 1378/91, 1376/91 i 989/54; obreb Zabrze, jednostka ewid. Zabrze
ul. Cmentarna 7, 41-819 Zabrze/

ST-08
ROBOTY INSTALACYJNE- INSTALACJE SANITARNE

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych:

Klasa robét:

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét:

45332400-7  Roboty Instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy punkt specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalaciji
sanitarnych dla zadania jw. tj.:

- Remontem, przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej w obrebie
istniejgcego zaplecza higieniczno-sanitarnego przy sali gimnastycznej (w miejsce demontowanej
niedziatajgcej instalacji);

- Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wraz z
miejscowym demontazem instalacji starej wraz z jej przeczyszczeniem;

- Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej (woda ciepta, zimna, cyrkulacja)
w budynku;

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1 oraz na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogéine”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem robot instalacyjnych dla zadania jw. Dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie projektowanych robot zwigzanych z :

- remontem i przebudowg instalacji wod-kan

- remontem, przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00 - Wymagania ogdlne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg (zwtaszcza konstrukcyjng), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ogolinej ST.
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1.6 Charakterystyka obiektu:

Budynek wyposazony w instalacje: wod-kan, elektryczng, instalacje odgromowa.

Budynek ogrzewany poprzez istniejgca instalacje centralnego ogrzewania i posiada instalacje
c.w.u. opartg na kottowni gazowej (kociot gazowy oraz zasobnik wody cieptej).

Wentylacja w budynku grawitacyjna oraz mechaniczna. W obrebie zapleczy higieniczno-
sanitarnych instalacja wentylacji mechanicznej jest nieczynna i nie spetnia wymogéw — dlatego
podjeto decyzje o jej przebudowie i wykonaniu nowych kanatéw dostosowanych do planowanego
nowego uktadu funkcjonalnego.

W obrebie toalet ogélnodostepnych i pomieszczenia gospodarczego wentylacja grawitacyjna
czesciowo nieczynna (na etapie prac remontowych dachu niektére kanaly zostaty odciete) —
dlatego podjeto decyzje o wykonaniu przewoddéw wentylacyjnych pod stropem wprowadzonych
do czynnych kanatéw wentylacyjnych oraz wyposazenie ich w wentylatory kanatowe Ilub
tazienkowe uruchamiane z obwodu oswietlenia.

WSZYSTKIE INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE NALEZY ROZPATRYWAC WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH WYKONAWCZYCH STANOWIACYCH ODREBNE CZESCI
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w czesci ogllnej ST.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly witasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wymagania dotyczace materialéw budowlanych.

Uzyte materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg
wtasciwe oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobdéw podlegajacych certyfikaciji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna- w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie rob6t nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnych uznanych
zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatbw aprobate inspektora nadzoru,

aw przypadku stosowania innych materiatbw niz w dokumentacji budowlano-
wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢

z odpowiednim wyprzedzeniem szczego6towe informacje dotyczace materiatdw oraz odpowiednie
aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom zostang one
zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

Za magazynowanie i zabezpieczenie materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca.

Materiaty lub wyroby powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja wytwércéw, muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Charakterystyka materialow i urzadzen oraz ich zestawienie zostala przedstawiona w
projektach budowlanych i wykonawczych oraz zatagczonym przedmiarze robot.

3. Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
sktadowania wysokosci ok. 1 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wiekszych $rednicach i grubszych sSciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy ukfadania rur na s$rodkach transportowych. Szczeg6lnie nalezy zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowaé
szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong
odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronié
je przed:

- dtugotrwata ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet i maszyny oraz osob personelu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej ST.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢é wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi slusarskich

- komplet narzedzi monterskich rob6t instalacyjnych
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Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét instalacyjnych winien wykazaé sie mozliwoscia i
umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robét a w
szczegoblnosci wymienionego ponizej.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajgcej do wykonania rob6t): mieszarki do
zapraw, wiertarka udarowa, narzedzia i sprzet do montazu instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu.

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robdt powinny byé bezpieczne, sprawne,
sprawdzone i winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace kwalifikacji, uprawnien i doswiadczenia personelu.

Posiadanie uprawnienn budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
branzy sanitarnej a takze posiadanie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w danej branzy.

4. Transport

Ogédlne wymagania dotyczgce $rodkdéw transportowych podano w czesci ogdinej ST, pkt. 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé ukfadane w pozyciji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze
srodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne

konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr. Rury w kregach powinny
w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury c.0. w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki c.0. nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

5. Wykonanie robot
WSZYSTKIE PARAMETRY, MATERIALY, DETALE ZWIAZANE Z INSTALACJAMI NALEZY

PRZYJMOWAC BEZWZGLEDNIE WG PROJEKTOW BRANZOWYCH INSTALACYJNYCH -
dla kazdej branzy: wod-kan oraz wentylacji mechanicznej.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen,
materiatow i sprzetu, sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami

i normami. Roboty nalezy wykonywaé sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce,
a zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem.

Za jakos¢, dokitadnosé i organizacje robot odpowiada Wykonawca. Przed ostatecznym
zamontowaniem poszczegolnych elementow nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe,
dopiero po skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamontowac na
state. Niezbedna jest koordynacja rob6ot demontazowych i montazowych. Za wiasciwa
koordynacje odpowiada Kierownik Budowy.
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5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robot podarto w czesci pt. ,Wymagania og6lne”

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych” oraz_z dokumentacjg projektows.

Warunki przystapienia do robét:

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymaég wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i innych dokumentach
okreslonych w pkt. 10.

Wybrane wytyczne szczegotowe dla wybranych instalaciji:

5.2 Instalacja wody zimnej i CWU oraz kanalizacji sanitarnej:

Obiekt zasilany jest w wode zimng poprzez istniejgce przytacze wodociggowe. CWU z istniejgcej
instalacji — wyprowadzonej az do pomieszczen zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Instalacja wody pitnej i CWU zostata zaprojektowana z rur tworzywowych wielowarstwowych typu
alupex tgczonych poprzez ksztattki zaciskane. Szczegéty wg opisu do projektu budowlano-
wykonawczego.

Podtaczenie urzgdzen ma pozwala¢ na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z
jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej, aby mozliwa byta wymiana
urzagdzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Niedopuszczalne jest stosowanie systeméw rur
taczonych przez klejenie.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cwu, ktére mogg stykac sie bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatbw niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami tak, aby zapewni¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przewody wody zimnej i CWU musza by¢ izolowane cieplnie, aby zapobiec zjawisku kondensac;i.
Czesci przewoddéw wystawione na dziatanie zimna musza by¢ zabezpieczane za pomocg pianki
poliuretanowej. Materiaty izolacyjne muszg posiada¢ swiadectwo pozwalajgce na ich stosowanie w
budownictwie.

Zastosowana izolacja cieplna ma by¢ pierwszej jakosci, nieulegajgca rozktadowi, niepalna, odporna
na ciepto instalacji, wilgo¢, wstrzasy oraz promieniowanie stoneczne. Wspo6tczynnik przewodzenia
ciepfa materialu izolacyjnego powinien mie¢ warto$¢ wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,035 [W/(m-K)], dla ktérego dobrano odpowiednie grubosci izolacji podane w spisie materiatow.
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda, oraz dokonac
dezynfekcji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkow
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu zawierajgca, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujgc roztwér srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie
czasu powinna wynosi¢ 10 mg CI2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy
ponownie przeptukaé czystg woda.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium staciji
SANEPID-u.

Rury w budynku szkoty prowadzi¢ po scianach. W pawilonie rury uktada¢ w posadzce, podejscia do
sanitariatéw w $cianie w przygotowanych bruzdach w otulinach.

Prowadzenie robét wg szczegbtowych wytycznych zawartych w PT.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z urzadzen sanitarnych oraz z wpustéw podiogowych zostang odprowadzone do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej w terenie — zakres inwestycji obejmuje wymiane i
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wykonanie nowych rur az strefy kottowni (rury kanalizacyjne pod kottownig pozostajg bez zmian
projektowych, nalezy je zinwentaryzowac oraz przeczysci¢) — szczegoty wg projektu.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC do kanalizacji wewnetrzne;.

Czes¢ podposadzkowg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC do kanalizacji zewnetrzne;.
Przyjeto wpusty podtogowe PVC 50 z syfonem oraz kratkg ze stali nierdzewne;.

W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby spetnione byty warunki wynikajgce
z wlasciwosci termicznych cieczy i wytrzymatosciowych materiatow, z ktérych wykonano kanalizacje,
dla zapewnienia odprowadzenia sciekdéw bez odksztaicania rur.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny byé uktadane z zachowaniem minimalnego spadku
zapewniajgcego odptyw sciekdw sanitarnych tj. 2%.

Piony kanalizacyjne muszg zawiera¢ w gérnej czesci wentylacje podstawowa, kitéra bedzie
zapewniona przez wyjscie kanalizacji ponad dach budynku (wywiewki kanalizacyjne).

Przewody pionowe nalezy mocowaé do struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy powinny
mocowac rure pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podktadki elastycznej miedzy przewodem
kanalizacyjnym a obejma.

Miejsca mocowania bedg wtasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i $Srednic przewodow.
Aby mozna byto przeprowadza¢ czyszczenie przewoddw, sieci muszg by¢ wyposazone w otwor
rewizyjny na pionie. Otwor ten wykona¢ z elementdéw szczelnych dla unikniecia cofania przykrych
zapachdw w pomieszczeniu, w ktérym sie znajduje.

Prowadzenie robét wg szczegdtowych wytycznych zawartych w PT.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji.

Po wykonaniu instalacji, ale przed wykonaniem zasypki nalezy poddaé prébie szczelnosci
poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji o wysokosci kolan faczacych z pionami.
Pozostatg czes$¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢c w czasie
swobodnego przeptywu wody.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie i temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania,
0$ armatury czerpalnej Sciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru. W armaturze
czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

Regulacja instalacji

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptucznej.

Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potoznych punktdéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujgcych
nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen
nalezy wykonac¢ przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych. Przed
przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrodia ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnosé¢ wykonania prac izolacyjnych z
wymaganiami dokumentacji.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej, z odchytkg +5 °C. Pomiaru temperatury
nalezy dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody
nalezy dokona¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C. Proba szczelnosci instalacji wodnej i
uruchomienie Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé. Mozna
dokonac¢ prob szczelnosci poszczegoinych ztadédw lub odgatezien. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed
zakryciem bruzd i obuddw i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartodci cidnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac
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przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania instalaciji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzic¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.

Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Czynnosci przy - wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potgczen i dtawic

- spuszczenie wody

- hapetnienie instalacji wodg goraca

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych Instalacja kanalizacyjna

W miejscach kolizji z fundamentami (o ile wystepujg), w ktoérych gtéwny przewdd odptywowy
narazony jest na zniszczenie przez fundamenty budynku, przewdd kanalizacyjny nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem rurami ostonowymi stalowymi 0 250.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejs$¢
wg PN-92/B-01717. Przybory sanitarne umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla
poszczegdblnych rodzajéw przyboréw sanitarnych.

Mocowanie pionu kanalizacyjnego do $cian budynku przy pomocy obejm i hakéw. Mocowanie
podejs¢ kanalizacyjnych do scian budynku przy pomocy obejm i hakéw, punkty mocowania w
odlegtosci maksimum 1,0 m.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny byé
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody oraz
gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtosé przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewoddw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +45 °C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankag rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikdw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.
Przewody nalezy mocowaé do konstrukciji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami.

Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Badanie szczelnosci

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona
jest kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:

podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
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poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalaciji
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

5.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacje poszczegdlinych pomieszczen zaplecza higieniczno-sanitarnego sali gimnastycznej
przewidziano jako mechaniczng - petnigcg funkcje wspomagania wentylacji grawitacyjne;.
SzczegOty rozwigzan wg projektu wykonawczego.

Zestawienie elementéw wyposazenia wg projektu wykonawczego.

Wentylacja sanitariatow.

Przewiduje sie wspomaganie wentylacji grawitacyjnej przez niezalezne wentylatory wywiewne,
przy wykorzystaniu murowanych pionéw grawitacyjnych.

Do wywiewu dobrano wentylatory kanatowe oraz wentylatory tazienkowe.

Wentylatory kanatowe nalezy zamawiac z regulatorami obrotow.

Podtgczenia do pionéw wykonane zostang z przewoddw wentylacyjnych typu Spiro z blachy
stalowej ocynkowanej. Wywiew z pomieszczen przewiduje sie przez okragte zawory wywiewne
np. typu KK firmy Smay, montowane na przewodach.

Nawiew powietrza Swiezego beda zapewniaty kratki drzwiowe.

Wentylacja tazienek.

W pomieszczeniach tazienek przewiduje sie wentylacje wywiewng, realizowang przez wentylator
kanatowy.

Instalacja wykonane zostanie z przewoddéw wentylacyjnych typu Spiro z blachy stalowe;
ocynkowanej. Wywiew z pomieszczen przewiduje sie przez okragte zawory wywiewne,
montowane na przewodach. Wyrzut powietrza na zewnatrz pomieszczehh — przez wyrzutnie
scienna.

Nawiew powietrza uzupetniajgce do pomieszczen, posrednio, przez kratki drzwiowe.

Dla zapewnienia mozliwosci czyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢
zamontowanie rewizji szczelnych. Czyszczenie mozna rowniez przewidzie¢ poprzez
demontaz kanatéw lub elementéw instalaciji.

Wytyczne montazu instalacji.

Przewody i ksztattki wentylacyjne.

Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej nalezy wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych typu
Spiro blaszanych.

Kanaly typu Spiro nalezy tgczy¢ przy pomocy nypli i muf. Przewody wentylacyjne nalezy
mocowac przy pomocy typowych zawieszen ( wg normy BN-70/8865-26) oraz podp6r ( wg normy
BN-70/8865-25 ). Potgczenia kanatow winny by¢ uszczelnione atestowanymi uszczelkami.
Kanaty wentylacyjne po zakonczeniu prac montazowych nalezy poddac prébie szczelnosci
zgodnie z PN-B/76001/1996. Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ instalacji wywiewnej tak aby
odpowiadata klasie A.

Pomiedzy przewodami instalacji wentylacyjnej a przewodami innych instalacji, powinny byc¢
zachowane odlegtosci pozwalajgce na bezpieczny montaz i pozniejszg eksploatacje. Przyjmuije
sie, ze powyzszy warunek jest spetniony, jezeli odstep ten jest nie mniejszy niz 10 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji wentylacji.

Ubytki powtoki cynkowej kanatdéw i ksztattek oraz uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie
zabezpieczone nalezy pomalowac¢ podktadowa farbg ftalowg antykorozyjng /miniowg 60%/ a
nastepnie farba powierzchniowg —emalig ftalowag ogdlnego stosowania po uprzednim
oczyszczeniu malowanych elementéw do 2-go stopnia czystosci.

Czyszczenie kanatow.

Przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdéw wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap
rewizyjnych. Otwory nalezy usytuowaé w szczegdlnosci w poblizu przepustnic, na prostych
odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Montaz otworéw rewizyjnych oraz minimalne
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wymiary otwordw rewizyjnych wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych COBRTI Instal.

Montaz klap realizowaé¢ na zamontowanych kanatach.

Dodatkowe szczegdty zwigzane z czyszczeniem kanatdow uzgodni¢ z firmg wskazang przez
Uzytkownika.

Wytyczne pracy instalacji.

Wentylator WE1 — sprzezony z obwodem oswietlenia w pomieszczeniu gospodarczym.
Wentylator W2 - sprzezony z obwodem oswietlenia w toalecie personelu.

Wentylator WK1 — sprzezony z obwodami oswietlenia w toalecie chtopcéw oraz toalecie
dziewczat.

Wentylator WK2 - sprzezony z obwodami oswietlenia w pomieszczeniu natryskéw chtopcow oraz
np. czujnikiem ruchu w pomieszczeniu natryskéw dziewczat.

Wentylatory WK1 ora WK2 dodatkowo wtgczane zatgcznikiem recznym.

6. Kontrola jakosci robét, badania oraz odbiér wyrobéw i robét instalacyjnych:
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdbw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badaniom nalezy poddac:

- zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowy i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakos¢ wykonania potaczen rurowych i montazu rur na scianie

- jakos¢ montazu armatury i urzgdzen sanitarnych

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos$c¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot

i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okre$lone

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
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w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja
Umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru podano w czesci ogéinej ST

Elementy policzalne: 1sztuka zamontowanych elementéw; elementy odcinkowe instalacji — 1mb
wykonanej instalacji; elementy kontrolne - 1 komplet wykonanych badan

Prowadzenie szczego6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
Jednostki obmiaru nalezy przyjg¢ jak w przedmiarze.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych,

a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym
w sktad umowy.

Obmiaru Robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy na pismie.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Odbiory robot i podstawa ptatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Normy i nhormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawieraé, co najmniej: ocene
wynikédw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Warunkiem odbioru robét jest:

- wykonanie robot zgodnie z zawartag umowa, projektami budowlanymi

i wykonawczymi, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, obowigzujacymi Polskimi
Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie ze sztuka
budowlana,

- doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu objetego robotami,

- dostarczenie dokumentdéw dotyczgcych wbudowanych materiatéw budowlanych.

Odbidr czesciowy

Dokumenty ktére powinny by¢ dostarczone przy odbiorze czesciowym:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik Budowy (o ile wystepuje)

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- wyniki przeprowadzonych badan

Odbiér koncowy

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Dziennik Budowy (o ile wystepuje) i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny byc¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznacza komisja.
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Wymagania dodatkowe.

Wykonawca na wiasny koszt opracuje konieczng dokumentacje powykonawcza wymagang
ustawa prawo budowlane.

Oferent przed przystgpieniem do wyceny robét zobowigzany jest dokonaé wizji
lokalnej na terenie objetym robotami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych  kierownik  budowy  zobowigzany jest
opracowa¢ wymagany ustawg prawo budowlane Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogolnej ST.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu

- instalacje rur na Scianie i tgczenie rur

- montaz i podigczenie urzadzen sanitarnych

- montaz i podigczenie armatury

- przeprowadzenie szczelnosci instalaciji

- przeprowadzenie sprawdzenia poprawnosci dziatania urzadzen sanitarnych i armatury
— oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane. Dokumenty Odniesienia

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét
- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania. PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce
(wielkos¢é nominalna 2”), minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogélne wymagania techniczne.
PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym. PN-69/B-
02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
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DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Inne dokumenty:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w zakresie,Budownictwo
ogblne" - wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa

- Dokumentacja projektowa

KONIEC OPRACOWANIA
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